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Перечень нормативно-технической документации обязательной при выполнении работ:

	№ п.п.
	Обозначение нормативного документа
	Название нормативного документа

	1. 
	Утверждены решением Собрания депутатов Аксайского городского поселения от 18.06.2013 № 63
	«Правила благоустройства и содержания территории муниципального образования «Аксайское городское поселение»

	2. 
	Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ
	Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

	3. 
	Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ
	О безопасности дорожного движения

	4. 
	Приказ Минтранса России от 16.11.2012 № 402
	Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог



	5. 
	ГОСТ  11501-78
	Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы

	6. 
	ГОСТ 11503-74
	Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости

	7. 
	ГОСТ 11504-73
	Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов

	8. 
	ГОСТ 11505-75
	Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости

	9. 
	ГОСТ 11506-73
	Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару

	10. 
	ГОСТ 11507-78
	Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу

	11. 
	ГОСТ 11508-74
	Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума с мрамором и песком

	12. 
	ГОСТ 16504-81
	Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

	13. 
	ГОСТ 18180-72
	Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева

	14. 
	ГОСТ 22263-76
	Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия.

	15. 
	ГОСТ 30413-96
	Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием

	16. 
	ГОСТ 8269.0-97
	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний

	17. 
	ГОСТ 8267-93
	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

	18. 
	ГОСТ 8269.1-97
	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа

	19. 
	ГОСТ 8735-88
	Песок для строительных работ. Методы испытаний

	20. 
	ГОСТ 8736-2014
	Песок для строительных работ. Технические условия

	21. 
	ГОСТ 9128-2013

	Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

	22. 
	ГОСТ Р 52289 -2019
	Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств

	23. 
	ГОСТ 12.0.003-2015 ССБТ
	Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация

	24. 
	ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ
	Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

	25. 
	ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ
	Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования

	26. 
	ГОСТ 17.4.3.02-85
	Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ

	27. 
	Методические рекомендации приняты письмом Росавтодора от 17 марта 2004 г. N ОС-28/1270-ис
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования 

	28. 
	ВСН 42-91
	Нормы расхода материалов на строительство и ремонт автомобильных дорог и мостов


